CURSO DE RESTAURO DE MOBILIARIO
1º MÓDULO

OPERAÇÕES COM MADEIRA

1.1 - ENSAMBLAR.

Unir duas peças entre si:

Furo (cavidade) e Respiga;

Furo e Cavilha;

Malhete de Pestana;

Malhete Fora a Fora;

Nos encaixes em redondo, além da respiga, deve utilizar-se cavilha, (para a madeira, não estável) com orientação própria do redondo.)
Grazepe, para utilizar em gavetas e extensões de mesa, (Calha de encaixe longitudinal, que permite o deslizamento suave entre duas peças.).

1.2 -  ENTALHAR.

Dar forma de talha a uma superfície de madeira, utilizando as Goivas (formões de diversa geometria)  

Buril, Goiva e Formão.
Para tirar um molde de entalhe original para reproduzir uma nova peça, os passos a seguir são os seguintes:

1º Aplicar plasticina sobre o original; (Utilizar pó de talco sobre o original para não pegar.).

2º No molde em plasticina (Forma côncava), vamos aplicar gesso, e deixar secar;

3º Uma vez seco o gesso temos uma cópia exacta do original, pronta a ser reproduzida em madeira.

4º Recorte do modelo em bruto.

5º Entalhe de pormenor no modelo a reproduzir.

Também podemos partir do original e fazer as operações seguintes:

a) Decalque do desenho com papel vegetal e lápis.

b) Placa de plástico transparente por cima do original e desenhar com caneta de feltro.
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Exemplo de Desenho de uma Roseta de bicos:

1º Fazer um círculo, e dividi-lo em Sextos, Oitavos ou décimos etc.

2º Desenhar a roseta.

3º Usar berbequim com broca circular de ferro desenhado.

1.3 – FOLHEAR. E FACHEAR
A Folha tem cerca de 0.9mmde espessura.

A Facha tem entre 1mm e 1.5mm de espessura.

Importante!!

Humedecer sempre a folha com água antes de a cortar ou moldar!!!!!

 A folha Húmida é sempre mais maleável e não estalará tão facilmente.

Após aplicar a folha e depois de bem seca usar lixas finas sempre iguais a 100 ou 120.

Usar cola branca e ou de contacto, usar sempre grampos de aperto adequados a toda a superfície a colar, nomeadamente no meio, utilizar um peso forte tipo prensa.

Utilizar papel de jornal directamente sobre a folha, este pode apanhar cola, depois de seca pode ser retirada com água.

Em superfícies difíceis, pode usar fita cola de fixação mas só por cima do papel de jornal, para assim proteger o folheado.

Para restauros parciais de cantos ou bicos de folha deve proceder:

1º Cortar com x Ato ou outra lâmina afiada, de forma recta, a falta de folha conforme o veio das madeiras, quer na base quer no remendo. (tipo triângulo).

Nota: Após colagem de folha, depois de bem seco, deve: Raspar, Lixar, Aguar (dar a cor) e Acabamento (cera ou outro) 

1.4 – TORNEAR.

1.5 – EMBUTIR.
Duas peças diferenciadas.
1.6 – MACHETAR.

Duas faixas sobrepostas com o mesmo desenho: Primeiro meter os fios,






Só depois se pode recortar!!

MAQUETERIA – Embutir com motivos geométricos. 

CHAPUZES (Cantos madeira maciça para fixação das cadeiras e outros móveis em ângulo recto, agudo ou obtuso.)
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Estrutura de um móvel.

2.1 – Grades da Estrutura e Almofadas.

Secção exterior da Almofada (macho) e 

Perfil interior da Grade (fêmea).
Reparação de uma Almofada com fendas abertas entre as diversas partes da almofada.:

1º Tentar com a ajuda de um formão deslocar a peça e juntar as partes.

2º Faz-se com uma tira de madeira igual, ajustada à fenda e esta é colada.

Nota: Derrubar Quinas, com lixa e uma base de cortiça. 

Preparar cera Natural: 100 grms de Cera Virgem, 1 colher de chá de Carnauba(secante e abrilhantador), 
1º Por estes dois componentes a derretar em banho de maria.

2º ATENÇÂO !!!. Só depois de bem diluida (liquida) e retirada do do lume, é que se poderá juntar a Aguaraz (0,5 litro) (ou menos).

Nota: Quando aplicar cera, depois de bem seca passar uma escova de piassaba fina para polir e dar brilho.
APLICAR A CERA preparada.

Depois de dar a Aguada (Cor pretendida) e desta estar bem seca, a sequência para aplicar correctamente a cera, será:
1º-Usar Palha de estufador (vegetal dos assentos de cadeira), para passar pela superfície a encerar (Esta operação visa amaciar a madeira).

2º- Usar um pano de Lã para limpar bem os resíduos.

3º- Com a cera em estado líquido usar pincel ou trincha para aplicar uniformemente a cera em toda a superfície a tratar. (usar a mão para massajar afim da cera aderir bem à madeira, tapar todos os poros e secar mais rapidamente.
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Pigmentos (Côr) .

A Cera pode ser pigmentada com betume judaico!

Aguada de vieuxene ou de ocre (Amarelada) usada em móveis embutidos.

Bicormato para aguada em Mogno

Fungão com água (como se faz café) Castanho.

Nota: A Aguada, só pode ser aplicada sobre madeira bem limpa e bem lixada.

Depois de cada aguada, passar um pano para ajudar a secar e a entranhar nos poros!!

Se após a aguada ficarem manchas, poderá juntar um pouco de amoniaco e voltar a aplicar a aguada uma ou mais vezes até resolver. (Nota entre cada aguada deve aplicar um pano par espalhar e fazer entranhar bem a cor nos poros da madeira).

Nota em último caso poderá usar uma lixa fina para retirar os podutos e assim fazer desaparecer a mancha.   

Nota O FARY da loiça (diluido em àgua Quente) tira muitas manchas em móveis de várias origens!!.

   GOMA LACA-
Serve para aplicar sobre diversos revestimentos, actuando como (um Verniz)
Como Fazer Goma Laca.

50grms de Goma Laca (em cristais), e alcool Etílico a 96 volumes), 2,5  a  3 decelitros para 50grms de G.L.

Pôr as 50grms de GL num pano para moer os cristais, martelar com um taco redondo, até ficar mais ou menos em pó.

Ao juntar o alcool com a GL num frasco de vidro, deve agitar este durante algum tempo, até diluir completamaente o pó da GL. Não pode ficar com cristais por diluir!!
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Aplicar Goma Laca.

1º Aplicar com TRINCHA.

Depois da Aguada bem lixada e bem limpa a superficie, a aplicação da GL é feita em fases sucessivas com uma boa trincha. Uma a seguir a outra.

2º Aplicar com BONECA de Pano. Usar Luvas de proteção!!!!!!

Pano de Sarja, Pano de Lã, Novelos de Lã, 

Derramar alguma Goma laca sobre os novelos de lã, até umedecer completamente os panos.

Juntar as pontas dos panos de Sarja e de Lã, Apertar bem, de forma a formar uma boneca espremendo e escorrendo para o recepiente o líquido sobrante!!! , ficando a boneca bem embebida em GL mas sem escorrer.

Após cada utilização, guardar a boneca num recepiente de vivro hermeticamente fechado para conservar a humidade e não secar.e assim se poder conservar a boneca.
Passar a boneca sobre a GL já aplicada com a trincha, em movimentos circulares, em sessões sucessivas até se obter o polimento pretendido.

Nota: Alguns pingos de Vaselina Líquida aplicados na peça a polir, ajudam a deslizar a Boneca.

Entre cada sessão de uso da Boneca, deve lixar a peça com lixa de água e com uns pingos de vaselina líquida, ou óleo de linhaça.

Limpar bem os resíduos, antes de voltar a usar a Boneca de Novo. 

Após algumas horas e ou Dias, depois de bem seca!! Sobre a GL pode ser aplicada CERA, (sempre em estado líquido) se necessário Banho de Maria) e para polir usar uma escova fina de piassaba. Exige sempre 2 demãos no mínimo.

Betume.

È feito à base de Cera virgem com cor de diferentes (Terras): Terra Queimada e Terra Crua, Sombra de Oliveira, Pó de Sapato.
Para amaciar os betumes, pode juntra-se um pouco de cebo de Holanda e ou Oleo de Linhaça.

Usar uma Betumadeira feita de Madeira DURA/RIJA.   
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Verniz Sintético.

O Verniz Sintetico, pode ser aplicado sobre outros Isolantes: Verniz Celuloso e Tapa poros.
Já o Inverso náo é permitido, pois CRIA CRALÊ, estala a textura.

PATINE.

Sub Capa. 3 a 4 demãos, usar lixa fina entre cada demão.

Após a 4ª Demão e depois bem lixada com lixa Fina. É que se pode aplicar a Patine!

1ºAplica-se com Pincel sobre a Sub Capa.

2º Usar uma trincha para Uniformizar. Vai-se limpando a trincha num pano seco e limpo.
COMPONENTES da PATINE: Aguaraz,+ Oleo de Linhaça+ (cor): Terra, Sombra de Oliveira, Graxa Branca Incolor), Secante em pó.

O Acabamento com Palha de Aço, só depois de muito bem seco.

Nota A Patine deve fazer-se sempre em pequenas superfícies, e em várias sessões para não secar antes de usar a trincha para uniformizar.

Também se pode acabar com GL em vez de Patine
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Acabamento de uma patine
Para abrir uma patine escura, já seca, podemos usar palha de aço fina.

Cardoa, Escova de polir,

Pano de lã.

Lavagem de móveis.

Carbonato de Sódio com Agua Quente.

Soda cáustica

Cal e Potassa

Detergente FAIRY com Agua Quente

Acido Muriàtico com àgua, aclara a madeira.

Lavar a seguir!!! Com Agua simples

DEVE-SE Secar bem!!! Antes de tratar a madeira.

CHARÂO-Polimento Chinês. Não é fácil de dar em Portugal. Só os Chineses o sabem fazer.( +/-) Goma laca.
LIMPAR LATÃO.

Diluente Celuloso, Mergulhar a peça em Diluente Celuloso.

Água quente e Fairy, pôr as peças em Infusão.

Com Esfregão Verde, ou escova de plástico dura, esfregar até ficar limpo.

Nota. Nunca se devem limpar as peças aplicadas nos móveis.

 A primeira operação terá que ser pois a desmontagem destas dos móveis. Limpar em separado, e depois voltar a montar.

Depois de limpar as peças devem isolar-se com Isolite.Verniz Banana, Cera e ou Goma laca.
Para Escurecer uma peça de Latão usar Sulforeto de potássio, misturado com àgua, mergulhar a peça 1 ou 2 horas. Sairão Negras.
Com palha de aço, acertar a cor até ter o tom pretendido. Limpar e Isolar.
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LIMPAR MARMORE

Limpar com Aguaraz e com um Pano.

Carta de Veneza- Tratado sobre Restauro de móveis.
Dourar TALHA.

BOLE à base de argila vermelha (a        ), Pelica (aguada), Dulida (branca).

Burnidor, Peça própria para aplicar a folha de ouro só para ouro fino verdadeiro.

Finalizar com goma laca (2 ou mais demãos)

Finalizar com Cera.

Para retoques pode usar-se Purpurina.

Para adiantar a secagem, usar secador de cabelo.

Ordem de sequência par dourar uma peça original.

1. Várias capas (demão), sobre o BOLE.

2. Lixar com palha de aço, entre cada demão.

3. Aplicar goma laca 2 demãos, lixar ente cada demão.
Secar bem com secador de cabelo

4. Aplicar o ouro, com um pincel.

Produto de compra em dois tons: Uma mais limpo outra mais velho.

5.Quando se usa folha de ouro utilizar mordente, aguardar 20 minutos, só depois se poderá aplicar a folha de ouro com um pincel macio, depois de limpo e seco,  

6.Fechar com goma laca, pode dar mais que uma demão, se quiser escurecer o dourado!!

Atenção!  tem que secar sempre durante 20 minutos entre cada demão. 
